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	教学时间
	授  课  内  容  提  要
	周学时

（周学时大于2，可合并单元格）
	学时分配


	备注

	周次
	星期
	节次


	
	
	讲课
	实验
	习题
	

	1
	2
	1,2
	第一章 绪论（腐蚀定义、特点、类型和形态、重要性、腐蚀速率的表示方法）
	4
	2
	
	
	戈磊

	1
	4
	3,4
	第二章 腐蚀热力学（腐蚀的基本特征、腐蚀电池、法拉弟定律、电极与电极电位、电位测量方法、常用参比电极、标准氢电极等、平衡电极、能斯特方程）
	
	2
	
	
	戈磊

	2
	2
	1,2
	第二章 腐蚀热力学（腐蚀倾向判断、电动序和电偶序、电位pH图及其应用）
	4
	2
	
	
	戈磊

	2
	4
	3,4
	第三章 腐蚀动力学（极化现象、电化学极化和浓度极化、电阻极化、过电位、平衡电极极化）


	
	2
	
	
	戈磊

	3
	2
	1,2
	第三章 腐蚀动力学（平衡电极的电化学极化方程、浓度极化方程、电阻极化方程、极化率等）
	4
	2
	
	
	戈磊

	3
	4
	3,4
	第三章 腐蚀动力学（非平衡电极的极化、共轭体系、腐蚀电极和电位、混合电位理论、去极化和腐蚀速度）
	
	2
	
	
	戈磊

	4
	2
	1,2
	实验一：极化曲线测试
	4
	
	2
	
	戈磊

	4
	4
	3,4
	第三章 腐蚀动力学（极化图、极化曲线测量、
	
	2
	
	
	戈磊

	5
	2
	1,2
	第三章 腐蚀动力学（差异效应和保护效应，理论极化曲线和实际极化曲线等）
	4
	2
	
	
	戈磊

	5
	4
	3,4
	第三章 腐蚀动力学（根据极化曲线计算腐蚀速度、耗氧腐蚀和析氢腐蚀）
	
	2
	
	
	戈磊


	教学时间
	授  课  内  容  提  要
	周学时

（周学时大于2，可合并单元格）
	学时分配


	备注

	周次
	星期
	节次


	
	
	讲课
	实验
	习题
	

	6
	2
	1,2
	实验二：挂片法测定材料的腐蚀速率
	4
	
	2
	
	戈磊

	6
	4
	3,4
	第四章 金属的钝化（定义、特征、Flade电位、钝化的曲线的特征参数等）

讨论课（耐蚀材料、缓蚀剂方向）
	
	2
	
	
	戈磊

	7
	2
	1,2
	第四章 金属的钝化（钝化理论、自钝化条件、钝化破坏等）第五章 自然环境中的腐蚀（大气腐蚀、海水腐蚀、土壤腐蚀）
	4
	2
	
	
	戈磊

	7
	4
	3,4
	第六章 全面腐蚀与局部腐蚀（点蚀和缝隙腐蚀、电偶腐蚀）
	
	2
	
	
	戈磊

	8
	2
	1,2
	讨论课（涂层、电化学保护方向）
	4
	2
	
	
	戈磊

	8
	4
	3,4
	第六章 全面腐蚀与局部腐蚀（晶间腐蚀和选择性腐蚀、应力腐蚀和氢腐蚀）
	
	2
	
	
	戈磊

	9
	2
	1,2
	第八章 腐蚀与控制技术（耐腐蚀材料、电化学保护技术）
	4
	2
	
	
	戈磊

	9
	4
	3,4
	第八章 腐蚀与控制技术（缓蚀剂、表面覆盖涂层）
	
	2
	
	
	戈磊

	10
	2
	1,2
	第八章 腐蚀与控制技术（表面覆盖涂层）
	4
	2
	
	
	戈磊

	10
	4
	3,4
	考试
	
	2
	
	
	戈磊


